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Material Bore
Dia (d) Bohrungsdurchmesser-Toleranz Äußere

Dia (D)
Breite

(B)
Maxi-Mama
Temperatur Ovality Perpendicularity Concentricity Parallelism Anwendungen RoHS Composition

Dichte
(g/c
m3)

Härte
(Kg

/mm²)
Biegekraft

(Mp a) Ingredients
Porosität
und nicht

kombinierter
Kohlenstoff

Maserungsgröße

Tungsten
Carbide 20.02mm +0.00 to -0.01mm 56.90mm 48.06mm 950℃ 0.005mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm

Commonly
used on high-

precision
machining

high-pr

Compliant 0.94 14.9 91 1580 0.06 A02 B00 C00 1


